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Эмаль ХВ-1120_ перхлорвиниловая эмал- Х/В-1120↔ цена на эмаль

ХВ-112*  Произво

Суми, Україна

 Производим ємаль ХВ-1120 от 20кг.

Эмаль АС-554 представляет собой суспензию флуоресцентного пигмента в растворе акрилового сополимера с целевыми

добавками.

 Назначение

Флуоресцентная эмаль АС-554 для окраски предметов, которым необходима максимальная яркость окрашенных

поверхностей при дневном или ультрафиолетовом освещении: самолетов, вертолетов, дорожных знаков, спасательного

снаряжения, буев и т.п.

 Схема применения

Типовая схема окраски с применением эмали АС-554

 Вариант 1:

Финишный слой: Эмаль АС-554

Промежуточный слой: Грунтовка АС-071

Грунтовочный слой: Грунтовка ВЛ-02 или Грунтовка АК-070 или Грунтовка АК-069

  

 Price: Договірна  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: --

Владимировна Елена 0443832482
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